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Resumen  

 

La eficiencia de los paneles fotovoltaicos (PF) se reduce 

por diferentes factores como temperatura, polvo, arena, 

ubicación y ángulo de inclinación al momento de su 

instalación; el viento y la lluvia enfrían y limpian los PF 

de forma natural, pero cuando esto no es suficiente la 

eficiencia de los paneles se reduce. El objetivo principal 

del presente trabajo es diseñar y verificar un Sistema de 

Enfriamiento y Limpieza (SEL) a través del bombeo de 

agua por periodos cortos de tiempo con el fin de mejorar 

la eficiencia en los PF, este sistema se accionara cuando se 

alcancen temperaturas mayores a 32 °C en la superficie de 

los PF. Cabe mencionar que para las pruebas 

experimentales del SEL se utilizaron 14 PF con una 

potencia total de 3500 W, se analizaron los datos de 

irradiancia y temperatura ambiente de los últimos 4 años, 

para determinar la Potencia de salida y las pérdidas de 

eficiencia debido a la temperatura de forma teórica y 

comprobar la viabilidad del proyecto. Con la 

implementación del sistema de enfriamiento y limpieza se 

logró una mejora en la eficiencia del 14 % en comparación 

con de los PF donde no se utilizó el sistema de 

enfriamiento.  

 

Panel, Eficiencia, Enfriamiento 

 

Abstract 

 

The efficiency of photovoltaic panels (PF) is reduced by 

different factors such as temperature, dust, sand, location 

and angle of installation; the wind and rain clean and cool 

panels in a natural way, but when this is not enough the 

efficiency of the panels is reduced. This work presents a 

cooling and cleaning system (CCS) through the pumping 

of water for short periods of time in order to improve 

efficiency, this system is actuated when temperatures are 

reached higher than 32 °c on the surface of the PF. It 

should be mentioned that for the CCS experimental tests, 

14 PF were used with a total power of 3500 W, irradiation 

and ambient temperature data for the last 4 years were 

analyzed to determine output power and efficiency losses 

due to temperature theoretically and prove the feasibility 

of the project. With the implementation of the cooling and 

cleaning system achieved a 14% improvement in 

efficiency compared to PF where the cooling system was 

not used. 

 

Panel, Efficiency, Cooling 
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Introducción 

 

En el campus de la Universidad Veracruzana 

localizada en la ciudad de Coatzacoalcos en el 

estado Veracruz, México, Paneles Fotovoltaicos 

(PF) para la generación de energía eléctrica, ya 

que por su latitud y altitud se tiene una 

irradiación hora solar pico (HSP) de 4.87 

kW/m2/día, una temperatura promedio de 29.24 

°C, y se presentan en promedio 50 frentes fríos 

al año, los cuales arrastran grandes cantidades de 

arena de playa hacia dentro de la ciudad.  

 

Actualmente los PF más eficientes tienen 

un porcentaje del 22.5 % pero los PF comerciales 

están dentro del rango de 14 al 16 %, y si se le 

suma que la eficiencia se reduce debido a 

diversos factores: ángulo de instalación, sombra 

generada por los edificios donde se instalan, 

temperatura y suciedad en la superficie de los 

PF; con este trabajo se trata de reducir las 

pérdidas de eficiencia en los PF debido a la 

temperatura y la suciedad en la superficie de los 

PF. 

 

Existen trabajos que demuestran que la 

temperatura de los PF genera una reducción de 

un 0.38% por cada °C (Melis et al., 2014), la 

temperatura ambiente en la ciudad de 

Coatzacoalcos es de 29o a 40o C alcanzando 

temperaturas en la superficie del PF de 35o a 45° 

C, generando que la eficiencia de estos se 

reduzca. 

 

Existen diversos trabajos para mejorar la 

eficiencia de los PF debido a la temperatura 

(Bahaidarah, 2015), (Prudhvi Y Sai, 2012) y  

(Santos et al., 2017) a través de enfriamiento por 

convección forzada de aire, por recirculación de 

agua con una bomba RAM y una bomba tipo 

tesla. 

 

Otros trabajos (Zorrilla-Casanova et al., 

2011), (Nahar & Gupta, 1990), (Cabanillas & 

Munguía, 2011) muestran que la eficiencia de 

los PF se reduce en 22 %, 12.78 % y 12.4 %, 

mientras más suciedad se acumula en la 

superficie de los PF, los factores a tomar en 

cuenta son el tipo de suciedad debido a la 

ubicación geográfica donde se instalan y el 

tiempo en que tardan en limpiarse. 

 

 

 

 

 

En este trabajo, se calcula la eficiencia a 

40o C, en la superficie de los PF, que es la 

temperatura 8a la cual se llevan a cabo los 

experimentos y se mide la perdida de eficiencia 

debido la arena acumulada en una semana en la 

superficie del mismo, se diseña y construye el 

sistema de enfriamiento y limpieza, se realizan 

las mediciones para comprobar el 

funcionamiento del sistemas, se midió la 

potencia consumida por la bomba para 

seleccionar la temperatura de referencia en la 

cual es factible que el sistema de enfriamiento se 

inicie. 

 

Eficiencia de los PF 

 

Para determinar si es viable construir un sistema 

de enfriamiento, el primer paso es calcular la 

eficiencia del PF y determinar la perdida de 

potencia debido al incremento de temperatura en 

el lugar donde se pretende instalar, para realizar 

lo anterior, es necesario conocer la radiación 

solar que recibe la superficie del PF, para lo cual 

se utilizan las siguientes formulas: 

 

𝐼𝑡𝑡 = 𝐼𝑏𝑅𝑏 + 𝐼𝑑𝑅𝑑 + 𝐼𝑅𝑟                               (1) 

 

𝑅𝑏 =
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑧
,        𝐼𝑏 = 0.34 × 𝐼ℎ                       (2) 

 

𝑅𝑑 =
1+𝑐𝑜𝑠𝛽

2
,    𝐼𝑏 = 0.66 × 𝐼ℎ                       (3) 

 

𝑅𝑟 =
1−𝑐𝑜𝑠𝛽

2
,   𝐼𝜌 = 𝜌 × 𝐼ℎ                              (4) 

 

Dónde: 𝐼𝑡𝑡 es la irradiación solar total en la 

superficie inclinada durante una hora (Wh/m2), 

𝐼𝑏 , 𝐼𝑑 𝑒 𝐼𝜌, son la radiación directa, difusa y 

reflejada en la superficie horizontal, 𝑅𝑏 , 𝑅𝑏 𝑦 𝑅𝑟, 

son las constante de radiación solar directa, 

difusa y reflejada sobre la superficie inclinada 

respectivamente (Wh/m2), 𝜃 es el ángulo de 

incidencia (rad), 𝜃𝑧 es el ángulo cenital (rad),   

es el valor de la reflectancia terrestre, 𝛽 es el 

ángulo del panel solar con respecto a la 

horizontal (rad) e  Iℎ  la irradiación solar total 

por hora sobre una superficie horizontal (W/m2) 

y cuyo dato se tomó directamente de la base de 

datos de la NASA, para calcular las variables 

antes mencionadas se utilizan. 

 

cos 𝜃 = cos 𝜃𝑧 cos 𝛽 + sin 𝜃𝑧 sin 𝛽 cos      (5) 

 

 = 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜔) [cos−1 (
cos 𝜃𝑧 sin 𝜑−sin 𝛿

sin 𝜃𝑧 cos ɸ
)]         (6) 
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cos 𝜃𝑧 = cos 𝜑 cos 𝛿 cos 𝜔 + sin 𝜑 sin 𝛿      (7) 

 

𝛿 = 23.45° sin [360 (
284+𝑛𝑗

365
)]                       (8) 

 

𝜔 =
360(12−𝑡)

24
                                                  (9) 

 

Dónde: α es el ángulo de azimut solar 

(rad), 𝜔 es el ángulo horario (rad),  es el ángulo 

de latitud de la ubicación del PF (rad), 𝛿 es el 

ángulo de declinación solar (rad), 𝑛𝑗 es la 

cantidad de días julianos y t es la hora del día en 

formato decimal (h), para conocer la irradiación 

solar diaria sobre la superficie inclinada, 

debemos multiplicar el valor de 𝐼𝑡𝑡 por las horas 

de duración del día, ɳ𝑃𝑉 es la eficiencia del 

módulo PF, la cual se puede calcular como:   

 

ɳ𝑃𝑉 = ɳ𝑟𝑒𝑓[1 − 𝛽𝑟𝑒𝑓(𝑇𝑐 − 𝑇𝑠𝑡𝑐)]                 (10) 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 (
𝐼𝑡𝑡

𝐺𝑠𝑡𝑐
) [1 + 𝛽𝑟𝑒𝑓(𝑇𝑐 − 𝑇𝑠𝑡𝑐)]    (11) 

 

Donde 𝛽ref es el coeficiente de 

temperatura, 𝑇𝑐 es la temperatura de la 

celda, 𝑇𝑠𝑡𝑐, Temperatura de prueba estándar, 

𝑃𝑜𝑢𝑡 es la potencia de salida del módulo 

fotovoltaico, 𝑃𝑚𝑎𝑥 y 𝐺𝑠𝑡𝑐 es la potencia máxima 

de la celda e irradiancia de 1 kW/m2 en 

condiciones de prueba estándar respectivamente.  

 

Para el cálculo de la perdida de potencia se 

utilizaron los datos del fabricante y datos de 

estaciones meteorológicas los cuales se 

muestran en la Tabla 1. 

 
Datos Valor 

Latitud (φ) 18.15o 

Hora del día en decimal (t) 11.44 h 

Insolación horizontal (Ihor) 345 Wh/m2 

Día Juliano (𝑛j) 285 días 

Angulo con respecto a la horizontal (β) 18o 

Reflectancia (ρ) 0.2 

Eficiencia de referencia (𝑛ref) 14.90 % 

Coeficiente de temperatura (βref) 0.43 % 

Temperatura estándar (Tstc) 25 °C 

Irradiación estándar (Gstc) 1000 W/m2 

Número de PF utilizados 7 

Potencia Máxima (Pmax) 250 Wp 

Corriente de cortocircuito (ISC) 8.28 A 

Tensión de circuito abierto (VOC) 37.8 V 

Punto de máxima potencia (PM) 31.1 V 

 
Tabla 1 Datos de referencia para calcular la eficiencia de 

los PF 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En base a las mediciones realizadas los 

PF alcanzan una temperatura de 40.51°C, los PF 

en condiciones estándares tienen una eficiencia 

del 14.90% a 25 oC debido al incremento de 

temperatura su eficiencia baja a 13.21 %. Este 

porcentaje de pérdida de eficiencia se refleja en  

la potencia de salida como se muestra en la tabla 

2 la cual que tiene una pérdida de 944 W/día y 

los valores obtenidos a partir de las ecuaciones 

(1) al (11).  

 
Datos Valor 

Latitud (φ) 18 o 

Grados solares 

δ -8.48°  

ω -22.50° 

𝜃𝑧 34.68° 

h 55.32° 

α -41.70° 

θ 24.02° 

Radiación Solar  

Rb 1.11 

Rd 0.98 

Rr 0.02 

Radiaciones 

𝐼𝑑 227.7 Wh/m2 

𝐼𝑏 117.3 Wh/m2 

Iρ 69       Wh/m2 

Irradiación Solar Total Reflejada 

𝐼𝑡𝑖𝑙𝑡  354.10 Wh/m2 

Temperatura de la celda Solar 

𝑇𝑐 40.51 °C 

 por perdidas de temperatura 

ɲpv 13.91% 

 Potencia de Salida a diferentes temperaturas 

𝑃𝑜𝑢𝑡 a 25 oC 1239.34 W 

𝑃𝑜𝑢𝑡 𝑎 46 oC 1156.7 W 

Perdidas de potencia por día 944 W/día 

 
Tabla 2 Resultados de la perdida de potencia debido a la 

temperatura del PF 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodología 

 

En Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos se instaló un sistema fotovoltaico, 

el cual consiste en 14 PF con una potencia total 

de 3500 W, se conectaron en 2 circuitos en serie 

de 7 paneles cada uno, generando un voltaje de 

220 V de CD, se conectaron aun inversor 

Blueplanet 3502xi−US, el inversor se conectó a 

la red eléctrica a dos fases de 220 V de CA, como 

se muestra en la figura 1 y 2. 
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Figura 1 Sistema interconectado a la red 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
 
Figura 2 Sistema fotovoltaico en la facultad de ingeniería 

UV Campus Coatzacoalcos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para realizar el estudio que se presenta en 

este trabajo a uno de los circuitos se le instaló el 

SEL (7 paneles fríos) y se comparó contra el otro 

circuito sin el SEL (7 paneles calientes). 

 

Sistema de Enfriamiento y Limpieza (SEL) 

 

El SEL, consiste en la recirculación de agua 

mediante el uso de una bomba, la cual genera 

una cortina de agua en la parte superior de los 

paneles que tienen una inclinación de 18°, lo que 

provoca que el agua escurra por gravedad a 

través de ellos enfriándolos y limpiándolos y se 

recolecta mediante tuberías y la retornan a un 

tanque de almacenamiento que cuenta con un 

sistema de filtración.  

 

Funcionamiento del SEL 

 

El SEL se activa cuando las celdas estén por 

arriba de 35°C, se enciende 24 segundos (40%) 

y 36 segundos (60%) se mantiene apagado, y se 

termina el ciclo cuando la superficie del PF llega 

a 35 oC.  

 

 

El SEL también se activa a las 7:00 y 13:00 

horas una duración de dos minutos 

independiente de la temperatura de los PF, con 

el objetivo de limpiarlos cuando existan frentes 

fríos y se llenen de polvo la superficie de los PF. 

En la fig. 3.a) se muestra el diseño del SEL y la 

fig. 3.b) muestra la vista latera donde se aprecia 

el recipiente de almacenamiento y la bomba, en 

la fig. 4 se muestra el SEL instalado en los PF.  

 

 
 
Figura 3 Sistema de enfriamiento y limpieza SEL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  
 
Figura 4 SEL instalado sobre la superficie de los PF de la 

Universidad Veracruzana. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Para determinar las pérdidas de eficiencia debido 

a la suciedad en la superficie del PF se midió de 

manera experimental la potencia cuando está 

limpio y se dejó quince días sin limpiarlo 

acumulándose arena y polvo en la superficie, se 

midió la potencia y se compararon las 

mediciones observando una reducción en la 

potencia del 17 %.  
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Se utilizó un adquisidor de datos Agilent 

modelo 34972, un analizador de redes de la 

marca Fluke modelo 335 para hacer las 

mediciones de potencia de salida y para medir 

las variables de temperatura ambiente y de la 

superficie de los PF se utilizaron termopares tipo 

K. 

 

Con los equipos e instrumentos instalados 

se midieron y registraron los voltajes, corrientes 

en CD y CA, las temperaturas en varios puntos 

de los paneles fríos (con SEL) y paneles 

calientes (sin SEL), para después realizar las 

comparaciones éntrelos paneles. En la figura 5 

se muestran los equipos e instrumentación 

utilizada. 

 

 
 
Figura 5 Sistema de Adquisición de datos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Comparaciones entre paneles 

 

También, se utilizó una cámara termográfica, 

esto con el fin de apreciar la reducción de 

temperatura de los PF con el sistema de 

enfriamiento y sin el sistema de enfriamiento 

fotovoltaico. En la figura 6 se muestran los 

valores obtenidos de forma experimental. 

 

 
 
Figura 6 Imagen de una Cámara termográfica en la 

superficie de los PF 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el gráfico 1 y 2, se comparan las 

temperaturas y corrientes, cuando los paneles se 

enfrían y tienen partículas de arena en su 

superficie, Se puede observar como la 

temperatura se reduce cuando el SEL empieza a 

funcionar, y la corriente aumenta cuando los 

paneles se enfrían. 

 

Ganancia, Se logró una mejora del 239 Wh 

con respecto al panel caliente como se muestra 

en la tabla tomando en cuenta el consumo de 

potencia de la bomba que sirve para limpieza y 

enfriamiento de los mismos. En tabla 3 se 

compara la potencia de salida de los paneles con 

el SEL y sin el SEL. 

 
Dato Resultados 

𝑃𝑜𝑢𝑡  de los paneles frios 1.374 KWh 

𝑃𝑜𝑢𝑡  de los paneles calientes 1.135 KWh 

Diferencia 0.239 KWh 

 
Tabla 3 Potencia de Salida de los paneles fríos y calientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 1 Comparación de la temperatura ambiente de los 

PF frio vs PF caliente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 
Gráfico 2 Comparación de los voltajes de los PF con el 

SEL vs sin el SEL instalado 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Mediante esta metodología que consiste en un 

Sistema de Enfriamiento y Limpieza sencillo y 

económico, se logró una mejora en la eficiencia 

del 14 % en los PF, resultado obtenido de la 

comparación con los PF donde no se utilizó el 

sistema de enfriamiento. Se comprobó que la 

variable que más afecta en la reducción de la 

eficiencia de los paneles es la suciedad que en 

este caso es la arena de la playa que se acumula 

en la superficie del PF, además existe una 

disminución de la temperatura mediante el 

enfriamiento por una cortina de agua, lo que 

reduce las pérdidas de eficiencia. 

 

Referencias 

 

Bahaidarah, H. M. S. (2015). Experimental 

performance investigation of uniform and non-

uniform cooling techniques for photovoltaic 

systems. Paper presented at the 2015 IEEE 42nd 

Photovoltaic Specialist Conference (PVSC). 

 

Cabanillas, R. E., & Munguía, H. (2011). Dust 

accumulation effect on efficiency of Si 

photovoltaic modules. Journal of Renewable and 

Sustainable Energy, 3(4), 043114.  

 

Colţ, G. (2016). Performance evaluation of a PV 

panel by rear surface water active cooling. Paper 

presented at the 2016 International Conference 

on Applied and Theoretical Electricity (ICATE).  

 

Hee, J. Y., Kumar, L. V., Danner, A. J., Yang, 

H., & Bhatia, C. S. (2012). The Effect of Dust on 

Transmission and Self-cleaning Property of 

Solar Panels. Energy Procedia, 15, 421-427.  

 

Melis, W. J. C., Mallick, S. K., & Relf, P. (2014). 

Increasing solar panel efficiency in a sustainable 

manner. Paper presented at the 2014 IEEE 

International Energy Conference 

(ENERGYCON). 

 

 

Nahar, N. M., & Gupta, J. P. (1990). Effect of 

dust on transmittance of glazing materials for 

solar collectors under arid zone conditions of 

India. Solar & Wind Technology, 7(2), 237-243. 

 

Okoye, C. O., & Solyalı, O. (2017). Optimal 

sizing of stand-alone photovoltaic systems in 

residential buildings. Energy, 126, 573-584.  

 

Prudhvi, P., & Sai, P. C. (2012). Efficiency 

improvement of solar PV panels using active 

cooling. Paper presented at the 2012 11th 

International Conference on Environment and 

Electrical Engineering 

 

Santos, L. M., Alves, A. J., Matias, C. A., & 

Calixto, W. P. (2017). Studies for the efficiency 

of a water pumping system for cooling and 

improving the electrical efficiency of 

photovoltaic panels. Paper presented at the 2017 

18th International Scientific Conference on 

Electric Power Engineering (EPE). 

 

Zorrilla-Casanova, J., Philiougine, M., 

Carretero, J., Bernaola, P., Carpena, P., Mora, 

L., Sidrach-de-Cardona, M. (2011). Analysis of 

Dust Losses in Photovoltaic Modules. Paper 

presented at the World Renewable Energy 

Congress - Sweden; 8-13 May; 2011; Linköping; 

Sweden.  

 

 

 


